
CIMENT

TIpul CIMENTuluI  
Ciment PORTLAND CEM I 52,5 R

CaraCTErIsTICa dEfINITorIE
Rezistenţă iniţială foarte mare

doMENII dE uTIlIZarE alE CIMENTuluI
Conform SR EN 206/1-2002, SR 13510/2006, CP 012/1-2007, 
NE 013-2002, studiilor INCERC:

 Construcţii civile şi industriale 
Elemente şi structuri de construcţii civile, industriale, social-culturale, 
ce necesită ritm rapid de execuţie, realizate pe întreg parcursul anului 
(inclusiv pe perioada de iarnă), din beton armat/precomprimat clasele 
C25/30…C100/115.
Betoane fine (microbetoane) de clasele C30/37…C80/95, utilizate 
la execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a 
reparaţiilor la construcţii civile, industriale, social – culturale, drumuri, 
poduri, care trebuie repuse în exploatare în termene reduse de la 
execuţie (1…3 zile)

 drumuri, poduri, tuneluri
Betoane rutiere de clasele BcR3,5…BcR5, în straturile de rezistenţă 
ale drumurilor, străzilor, platformelor industriale, antrepozite etc. cu 
termene reduse de dare în exploatare.
Lucrări de artă, poduri, viaducte, tuneluri.

 prefabricate uşoare, medii şi grele (grinzi, traverse de cale ferată, 
traverse medii)
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat: uşoare (pavele, 
borduri, blocuri pentru zidărie din beton sau BCA, ţigle), medii (traverse 
de cale ferată, grinzi şi stâlpi) şi grele (traverse de cale ferată de mare 
viteză, grinzi şi stâlpi de mari dimensiuni) de clase C25/30…C100/115 
întărite fără tratament termic sau cu tratament termic.

 lucrări de construcţii executate pe timp friguros

 Mortare uscate, adezivi pentru plăci ceramice şi polistiren

rapIdCEM®

 Ciment pentru
betoane de inalta 
performanta

CIMENT



CaraCTErIsTICI CIMENT
CaraCTErIsTICI ValoarE CoNforM

CoMpoZIŢIE
Clincher portland (%) 95 ÷ 100 sr EN 197-1

Component minor (%) 0 ÷ 5 sr EN 197-1

CaraCTErIsTICI CHIMICE

Conţinut de sulfaţi (sub forma so3%) ≤ 4 sr EN 196-2

Conţinut de cloruri (%) ≤ 0,1 sr EN 196-2

pierdere la calcinare (%) ≤ 5 sr EN 196-2

reziduu insolubil (%) ≤ 5 sr EN 196-2

CaraCTErIsTICI 
fIZICo-MECaNICE

Timp de priză iniţial (min) ≥ 45 sr EN 196-3

stabilitate (mm) ≤ 10 sr EN 196-3

rezistenţă la compresiune la 2 zile (Mpa) ≥ 30 sr EN 196-1

rezistenţă la compresiune la 28 zile (Mpa) ≥ 52,5 sr EN 196-1

ClasE dE BEToN
Clasele de beton indicate a se proiecta cu acest ciment:

C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C55/67, C60/75, 
C70/85, C80/95, C90/105, C100/115,
Bcr3,5, Bcr4, Bcr4,5, Bcr5

TErMEN dE ValaBIlITaTE
120 de zile de la data însăcuirii, cu respectarea condiţiilor de 

transport şi depozitare specificate în normele în vigoare

lIVrarE
Sac 25 kg, livrat în mijloace de transport auto sau vagoane CF

CErTIfICĂrI
Produsul este certificat CE conform standardului SR EN 197-1/2002 

rECoMaNdĂrI

• se vor respecta dozajul minim de ciment şi raportul A/C conform 

CP 012-1: 2007

• se vor respecta cerinţele privind transportul, turnarea, compactarea, 

tratarea (protecţia) şi decofrarea betonului

• nu se va turna beton sub temperaturi de 5˚C fără aditivi antiîngheţ

MEdII/ ClasE dE EXpuNErE
Medii şi clase de expunere în care poate fi utilizat conform CP 012/1 - 2007: 

X0, XC1÷XC4, XD1÷XD3, XS1÷XS3, XF1÷ XF4, XM1÷XM3, XA1÷XA3 

mai puţin în medii cu agresivitate sulfatică.
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Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor 

uzuale
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